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Gebrauchsanleitung für Wathosen AGAMA
Firma AGAMA wurde 1991 gegründet und stellt Trilaminat- und Neoprenanzüge für das Tauchen, Rettungskräfte und andere Wassersportarten her. AGAMA bietet auch Service und Reparaturen für alle Arten von Neopren- und Membrananzügen für Taucher, Rettungskräfte und andere Wassersportarten an.
Ende 2013 konzentrierte sich die Firma AGAMA auf die Weiterentwicklung ihres bislang ergänzenden Programms für Angler. Wir entwickeln und verbessern aktiv unsere Watbekleidung und weiteres Zubehör für Angler. Unsere Philosophie ist es, die höchste Produktions-und Servicequalität, die in der Tschechischen Republik erhältlich ist, beizubehalten!
Die Neoprenhosen bestehen aus hochwertigem Neoprenmaterial. Neopren ist auf beiden Seiten mit Nylongewebe beschichtet, eventuell auf der Innenseite auch mit Plüsch. Dieses Material zeichnet sich unter anderem durch ein außergewöhnliches Maß an Elastizität aus, ohne dass es etwas von seinen Schutzeigenschaften für den Körper verliert. Um die Eigenschaften des Anzugs zu erhalten, muss er ordnungsgemäß gepflegt werden. Bei sachgemäßer Handhabung und Wartung hält der Anzug sehr lange, das Gleiche gilt auch für Neoprenstiefel.
HAUPTPFLEGEHINWEISE FÜR NEOPRENANZÜGE (SCHUHE):
1. Verwenden Sie bei Verschmutzung ausschließlich Seife (oder vom Hersteller empfohlenes Shampoo für Neoprenprodukte) und sauberes Wasser bei maximal +40°C.
2. Spülen Sie den Anzug (Schuhe) nach dem Gebrauch in chlorhaltigem Wasser, Meerwasser oder anderweitig verschmutztem Wasser mit sauberem Wasser ab.
3. Entfernen Sie Sand oder andere Verschmutzungen aus dem Reißverschluss mit einer weichen Bürste.
4. Lassen Sie den Anzug nach jedem Gebrauch von beiden Seiten gründlich trocknen.
5. Trocknen und lagern Sie den Anzug hängend auf einem geeigneten Bügel. NIEMALS IN DER DIREKTEN SONNE ODER IN DER NÄHE VON HEIZKÖRPERN TROCKNEN.
6. Bei kleinen mechanischen Schäden am Anzug können Sie unser Klebstoff verwenden, bei größeren Schäden empfehlen wir, den Anzug zur Reparatur an uns zu senden.
[image: prací symbol]Materialzusammensetzung: 90% Neopren, 10% Nylon
[image: ][image: prací symbol sušení]

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG VON KLEBSTOFF:
1. Tragen Sie den Klebstoff vorsichtig auf die entfetteten Kontaktflächen des Neoprens auf.
2. Verbinden Sie die Flächen nach leichtem Antrocknen durch Druck aufeinander.
3. Nähen Sie den beschädigten Stoff von Hand mit einem Kreuzstich von beiden Seiten (nicht durchstechen).
Garantie Für Anglerhosen wird eine Garantie von 48 Monaten gewährt. Die erweiterte Garantie von 48 Monaten bezieht sich auf die Dichtheit aller Nähte und die Materialqualität. 
Die Garantie deckt keinen Verschleiß ab, der durch den üblichen Gebrauch entsteht (z. B. mechanische Beschädigung oder Durchscheuern der Socken). Der Garantieinhalt umfasst die Verantwortung dafür, dass der Anzug zum Zeitpunkt der Lieferung und während der Garantiezeit alle Eigenschaften eines ordnungsgemäß funktionierenden Anzugs aufweist. Die Verantwortung für Mängel, die während der Garantiezeit auftreten, besteht in der Pflicht zur kostenlosen Beseitigung dieser Mängel durch Reparatur oder Austausch des defekten Teils durch ein neues.


Die Garantie entfällt, wenn der Anzug: a) in einer Umgebung verwendet wird, die in diesem Handbuch nicht empfohlen wird, b) wenn der Kunde den Anzug nicht wie im Handbuch beschrieben pflegt, c) wenn der Anzug unsachgemäß behandelt, vernachlässigt oder mechanisch bzw. chemisch beschädigt wurde.
Ein Garantieanspruch während der Garantiezeit muss unverzüglich nach Entdeckung des Mangels beim Händler geltend gemacht werden, zusammen mit dem Kaufbeleg und diesem Garantieschein. Nach der Überprüfung des Anzugs und des Kaufbelegs repariert oder ersetzt AGAMA den Anzug, falls die Reklamation anerkannt wird.
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